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ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ
Clearfil Universal Bond Quick
Ο ολοκαίνουργιος Clearfil Universal Bond Quick 
λειτουργεί την ίδια στιγµή. Απλώς εφαρµόστε τον, 
στεγνώστε και φωτοπολυµερίστε. Αυτό είναι όλο. 
∆εν απαιτεί αναµονή, πολλαπλές επιστρώσεις και 
επίµονο τρίψιµο. Όλες οι άµεσες αποκαταστάσεις, 
οι ανασυστάσεις των κολοβωµάτων και ακόµη έµµεσες 
αποκαταστάσεις και οι επιδιορθώσεις συγκολλούνται 
µε αξιοπιστία. Απλώς χρησιµοποιείστε τον όπως εσείς 
επιθυµείτε. Ολική αδροποίηση, επιλεκτική αδροποίηση 
ή αυτo-αδροποίηση. Εσύ αποφασίζεις!!!!!!

Ο Clearfil Universal Bond Quick ενδείκνυται για:
Άµεσες αποκαταστάσεις χρησιµοποιώντας 
φωτοπολυµεριζόµενη σύνθετη ρητίνη.
Επικάλυψη κοιλοτήτων ως προ-θεραπεία για τις 
έµµεσες αποκαταστάσεις
Θεραπεία των εκτεθειµένων επιφανειών των ριζών
Θεραπεία των υπερευαίσθητων οδόντων
Ενδοστοµατικές επιδιορθώσεις σε κατάγµατα 
αποκαταστάσεων 
Συγκόλληση αξόνων και ανασύσταση κολοβωµάτων
Συγκόλληση έµµεσων αποκαταστάσεων

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

+

+

+
+
+

+
+

Unit Dose Clearfil™ 
Universal Bond Quick
Για δείγµα ΔΩΡΕΑΝ Unit Dose 
αξίας 15,00€ επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα www.tsaprazis.gr 
ή επικοινωνήστε µε την εταιρεία 
Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ 
στο τηλ. 2107716416

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ
Μιχαλακοπούλου 157, Γουδή 115 27, Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000, Fax: 210 7711.100, 
e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr

Προϊόν Εταιρεία Παρτίδα
Χρόνος 
αδροποίησης

 Χρόνος
εφαρµογής

Χρόνος
στεγνώµατος

Χρόνος φωτο-
πολυµερισµού

 

CLEARFIL™ Universal Bond Quick
Kuraray Noritake  
Dental Inc.

T160128

10 s 3 s 5 s 10 sK-ETCHANT Syringe,  
35% Phosphoric Acid

1M0003

OptiBond™ Solo Plus
Kerr Corp.

5738933

15 s 15 s 3 s 10 sKerr Gel Etchant,  
37.5 % Phosphoric Acid

5702171

Scotchbond™ Universal

3M Oral Care
618804

15 s 20 s 5 s 10 sScotchbond™ Universal Etchant  
32 % Phosphoric Acid 621073

ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι να συγκρίνει την αντοχή του δεσµού στην απόσχιση στη συµπαγή 
οδοντίνη και αδαµαντίνη του νέου συγκολλητικού παράγοντα, ο οποίος απαιτεί συντοµότερο χρόνο 
εφαρµογής, µε άλλους δύο δηµοφιλείς συγκολλητικούς παράγοντες 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Υλικά και Συνθήκες
Σύνθετη ρητίνη: TPH Spectra™ HV (DENTSPLY Caulk)
Λυχνία φωτοπολυµερισµού: Demi (Kerr Corp.), >1300 mW/cm²
Υποστρώµατα: Συµπαγής ανθρώπινη ενήλικη αδαµαντίνη και επιφανειακή οδοντίνη
Δοκιµές: Ultradent Δοκιµασία αντοχής του δεσµού στην απόσχιση(n=5), 2.38 mm διάµετρος κυλίνδρου
Συνθήκες φύλαξης: 24 h σε 37˚C ακολουθείται από 5000 θερµικούς κύκλους, 5-55˚C στο νερό
Τρόποι αδροποίησης:
CLEARFIL™ Universal Bond Quick (Kuraray Noritake Dental Inc.): Ολική αδροποίηση και Αυτοαδροποίηση
OptiBond Solo Plus (Kerr Corp.): Ολική αδροποίηση
Scotchbond Universal (3M Oral Care): Ολική αδροποίηση και αυτοαδροποίηση
 
Μέθοδοι:
Οι δοκιµές γίνονται σε ανθρώπινους φρονιµίτες που έχουν εξαχθεί εδώ και 3 µήνες και φυλάσσονται σε 
διάλυµα αζιδίου του νατρίου, έπειτα σε φυσιολογικό ορό και τέλος σε νερό, βυθισµένα σε ρητίνη και τραχιά 
στην µασητική επιφάνεια µε 600 grit (Carbimet, Buehler, 15µm) SiC χαρτί για να δηµιουργηθεί συγκόλληση 
µε το υπόστρωµα, συµπαγής επιφανειακή οδοντίνη και συµπαγής αδαµαντίνη. Κάθε δείγµα καθαρίστηκε 
µε υπερήχους υπό απιονισµένο νερό για 5 λεπτά. Κάθε δείγµα προετοιµάστηκε µε τη µέθοδο της επιλεκτι-
κής αδροποίησης και την εφαρµογή του συγκολλητικού παράγοντα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευ-
αστή, ακολούθησε η άµεση τοποθέτηση της σύνθετης ρητίνης χρησιµοποιώντας το Teflon Ultradent 
εκµαγείο για δοκιµές στην απόσχιση και συσκευή ρύθµισης. Τα δείγµατα φυλάσσονταν για 24h στους 37˚C 
σε νερό και µπήκαν στους 5000 θερµικούς κύκλους µε χρόνο παραµονής τα 20 δευτερόλεπτα µεταξύ 5˚C 
και 55˚C. Τα ελεγχόµενα δείγµατα αποσυγκολλήθηκαν κατά την απόσχιση στη διεθνή µηχανή ελέγχου 
(Model 5866 Instron) µε ταχύτητα κεφαλής τα 1.0 mm/min. Η αποτυχία καθορίστηκε µ’ ένα 40x στερεοµι-
κροσκόπιο ταξινοµώντας στις κατηγορίες αποτυχία συγκόλλησης, µικτή ή αποτυχία συνοχής. Η αποτυχία 
στη συγκόλληση συµβαίνει όταν περισσότερο του 95% της επιφάνειας του επιστρώµατος είναι καθαρή από 
συγκολλητικό, αποτυχία στη συνοχή όπου δεν γίνεται αποκόλληση και η αποτυχία οφείλεται σε κάταγµα 
της ρητίνης ή του υποστρώµατος και µικτή αποτυχία όπου και οι δύο τρόποι αποτυχίας είναι εµφανείς. Η 
αντοχή του δεσµού στην απόσχιση σηµαίνει ότι έχουν αναφερθεί και σταθερές αποκλίσεις και κάποιο είδος 
αποτυχίας.

Η αποτυχία στη συγκόλληση (πράσινο επάνω) δείχνει ότι η αποτυχία συµβαίνει λόγω της αντοχής του 
δεσµού του συγκολλητικού παράγοντα µε το δόντι. Από την άλλη πλευρά η αποτυχία στη συνοχή (κόκκινο 
επάνω) δείχνει ότι η αντοχή του δεσµού ήταν µεγαλύτερη από την αντοχή των χρησιµοποιούµενων 
υλικών. Η µικτή αποτυχία (µπλε, επάνω) γενικά δείχνει ότι η αντοχή του συγκολλητικού παράγοντα και των 
υποστηρικτικών υλικών ήταν αρκετά κοντά µεταξύ τους ώστε να παρουσιάσουν και τους δύο τρόπους 
αποτυχίας. Η αποτυχία στη συνοχή γενικά σηµαίνει ότι η καταγραφείσα τιµή για την αντοχή του δεσµού 
είναι µεγαλύτερη από εκείνη που µετρήθηκε λόγω της πρώιµης αποτυχίας των υλικών. Ο µεγάλος αριθµός 
των συνεκτικών αποτυχιών στην οµάδα της οδοντίνης για τον CLEARFIL™ Universal Bond Quick δείχνει ότι 
η αντοχή του δεσµού στην οδοντίνη είναι πολύ υψηλότερη από την αναφερόµενη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ο CLEARFIL™ Universal Bond Quick µε τον µειωµένο χρόνο εφαρµογής στα 3 δευτερόλεπτα φαίνεται 
ισοδύναµος, ή ανώτερος στην αντοχή του δεσµού στην απόσχιση συγκρινόµενος µε το Scotchbond 
Universal και το OptiBond Solo Plus µετά από 5000 θερµικούς κύκλους.

M. Cowen, J.M. Powers

του CLEARFIL™ Universal Bond Quick 

Σύγκριση της αντοχής του δεσµού
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Failure mode

Fig. 3: Cohesive failure

Fig.2:  Mixed failure

Fig.1: Adhesive failure
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Παρουσίαση περιστατικού 
Το συγκεκριμένο περιστατικό αφορά περιπα-

τητική ηλικιωμένη ασθενή, με ακίνητη και επί

του παρόντος βιώσιμη αποκατάσταση στην

άνω γνάθο. Στην κάτω γνάθο παραμένουν οι

37 και 47 με παλαιές μεταλλικές στεφάνες που

λειτουργούσαν ως στηρίγματα μερικής οδον-

τοστοιχίας, και στην πρόσθια περιοχή τα δόν-

τια 32, 31, 41, 42, 43 με εντοπισμένες τερη-

δονικές βλάβες στις περιοχές εφαρμογής των

αγκίστρων. Όλα τα δόντια παρουσιάζουν ικα-

νοποιητική στηρικτική ικανότητα και ελέγξιμη

περιοδοντική κατάσταση (Εικ. 1,2). Η ασθενής

συνεχίζει να χρησιμοποιεί την μερική οδοντο-

στοιχία, παρά τη μηδενική συγκράτησή της.

Επί πλέον η ασθενής δεν παρουσιάζει νοσολο-

γικό προφίλ ούτε λαμβάνει φαρμακευτική αγω-

γή που να εμπλέκονται στις όποιες επεμβατικές

μας προθέσεις (πχ εξαγωγές, τοποθέτηση εμ-

φυτευμάτων).

Σχέδιο θεραπείας
Το θεραπευτικό σχήμα περιελάμβανε τρείς

χρονικά διακριτές φάσεις: 

Α) Συντηρητική περιοδοντική αντιμετώπιση

και έμφραξη των τερηδονισμένων δοντιών και

εν συνεχεία τοποθέτηση 2 εμφυτευμάτων στις

μόνες προσφερόμενες θέσεις 33 και 44. 

Β) Στον χρόνο αναμονής για την οστεοενσω-

μάτωση, κατασκευή αμιγώς μεταλλικών στεφα-

νών στους 47,37 με μορφολογία υποδοχής

τρισκελών αγκίστρων και τοποθέτηση μερικής

οδοντοστοιχίας. Η παρουσία ικανοποιητικών

αυχενικών εσοχών στις παρειακές επιφάνειες

των 32, 43 (κατόπιν παραλληλογράφισης) απέ-

τρεψε το ενδεχόμενο κάλυψης και αυτών των

δοντιών με στεφάνες. 

Γ) Μετά τρίμηνο ανάρτηση στα εμφυτεύματα

των κυλινδρικών κεφαλών του συστήματος lo-

cator και προσθήκη των πλαστικών συγκρατη-

τικών στοιχείων στο εσωτερικό των εφιππίων

της μερικής οδοντοστοιχίας (Εικ. 3-8).

Σχολιασμός
Η σε πρώτο χρόνο κατασκευή μερικής οδοντο-

στοιχίας με αγκίστρωση στους 37,47, 32,43

εξασφαλίζει την σχεδόν άμεση λειτουργική και

αισθητική αποκατάσταση της ασθενούς. Η σε

δεύτερο χρόνο αξιοποίηση των δύο εμφυτευ-

μάτων με την προσθήκη των συνδέσμων loca-

tors, προσφέρει περαιτέρω βελτίωση της στή-

ριξης και της συγκράτησης, σε περιβάλλον εγ-

κατεστημένης προσαρμογής του νευρομυϊκού

παράγοντα, δεδομένου ότι ο ασθενής χρησι-

μοποιεί ήδη επί τρείς μήνες την συμβατική με-

ρική οδοντοστοιχία. Εδώ θα πρέπει να προ-

σμετρηθεί η συστηματική χρήση και της προ-

ηγούμενης μερικής οδοντοστοιχίας, που υπο-

δηλώνει «υψηλό δυναμικό» προσαρμοστικής

ικανότητας. Λόγω ελλείψεως χώρου, από το

συγκρατητικό τμήμα του συστήματος locator

χρησιμοποιείται μόνο το πλαστικό στοιχείο,

(χωρίς δηλαδή την μεταλλική του καλύπτρα),

κάτι που τροποποιεί την μέθοδο αντικατάστα-

σής του σε περίπτωση φθοράς. Επί πλέον, μετά

την ενεργοποίηση των συνδέσμων locator, εί-

ναι δυνατή η αποκοπή των συγκρατητικών βρα-

χιόνων των αγκίστρων roach, με σκοπό την

αποφόρτιση των δοντιών στηριγμάτων (ιδιαίτε-

ρα του 32) και παράταση του λειτουργικού τους

βίου. Τέλος οποιαδήποτε μελλοντική απώλεια

δοντιών θα μπορεί να αντιμετωπισθεί με προ-

σθήκη στην υπάρχουσα οδοντοστοιχία. Συνε-

πώς ο συντηρητικός, οικονομικός και τροπο-

ποιήσιμος χαρακτήρας της συγκεκριμένης σχε-

δίασης, είναι απόλυτα συμβατός με το γηρο-

δοντιατρικό profile της συγκεκριμένης ασθε-

νούς, κάτι που κρίνεται και εκ του αποτελέσμα-

τος.
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LOCATORS. Ευελιξία στη διαχείριση
και της μερικής νωδότητας 2

Η αξιοποίηση των συνδέσμων τύπου locator

στην κατασκευή επένθετων επιεμφυτευματι-

κών ολικών οδοντοστοιχιών,  έχει παρουσια-

σθεί και πολλαπλώς σχολιασθεί σε σειρά άρ-

θρων μας στο ΟΒ1,2,3. Η  διαρκώς αυξανόμενη

κλινική εμπειρία επιβεβαιώνει την υπεροχή

των συγκεκριμένων συνδέσμων έναντι άλλων

συστημάτων, τόσο στον τομέα της λειτουργι-

κής απόδοσης όσο και στην ευκολία πραγμα-

τοποίησης επιδιορθώσεων και μετατροπών.

Σπανιότερες ωστόσο είναι οι αναφορές στην

αξιοποίηση  των συγκεκριμένων συνδέσμων

σε περιπτώσεις αντιμετώπισης μερικής νωδό-

τητας με μερική οδοντοστοιχία. Σε προηγού-

μενο άρθρο μας  παρουσιάσαμε και σχολιά-

σαμε ένα τέτοιο περιστατικό3. Σήμερα ακολου-

θεί ένα δεύτερο περιστατικό της ίδιας κατηγο-

ρίας. 

Ηρακλής Καρκαζής
Αναπληρωτής Καθηγητής 

Κινητής Προσθετικής ΕΚΠΑ

Εικ. 1: Η παλιά φθαρμένη μερική οδοντοστοιχία.

Εικ. 2: Μεταλλικές στεφάνες στους 37, 47 και οι
θέσεις τοποθέτησης των δύο εμφυτευμάτων. 

Εικ. 3,4: Οι νέες μερικές οδοντοστοιχίες. Εικ. 5: Η μερική οδοντοστοιχία στο στόμα. Σε ήπιες συ-
σπάσεις των χειλέων τα άγκιστρα δεν είναι ορατά.

Εικ. 6: Το  εμφύτευμα με τον σύν-
δεσμο locator στη θέση 44.

Εικ. 7: Το εμφύτευμα με τον σύνδεσμο locator στη θέση 33. Η οστική προπέτεια αντίστοιχα του 32 δια-
μορφώνει συνθήκες παγίδευσης τροφών. Η κάλυψη του βραχίονα του αγκίστρου με ακρυλικό περιορίζει
το πρόβλημα αυτό, αλλά ταυτόχρονα και την ελαστικότητα του αγκίστρου. Η κατάργηση του αγκίστρου
είναι δυνατή μετά την ενεργοποίηση του συνδέσμου locator.

Εικ. 8: Προσθήκη των πλαστικών συγκρατητικών
στοιχείων στο εσωτερικό της οδοντοστοιχίας χωρίς
τα μεταλλικά κελύφη τους.  
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